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AUS DER PRAXIS / FUR DIE PRAXIS

Ob Neubau oder Renovierung, lhre Anforderungen bzw. die Anforderungen Ihrer
Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt.

Als Systemanbieter stellen wir aus einer Hand ein breites Produktportfolio an
hochqualitativen Abdichtungen aus Bitumen, Kunststoff und Fliissigkunststoff in
Verbindung mit der passenden Wéarmeddmmung zur Verfiigung. Dabei konnen Sie
sich bei unseren nachhaltigen und anwenderfreundlichen Abdichtungssystemen auf
eine Qualitét verlassen, welche die verbindlichen Normanforderungen weit tbertrifft.
10 Jahre Systemgarantie sind da nur selbstversténdlich.

Neben hochwertigen Produkten spielt die korrekte Ausflihrung eine entscheidende
Rolle fiir die Realisierung von funktionstlichtigen, langlebigen Abdichtungs- und
Dammsystemen. Mit unserer handlichen Bitumen-Verlegeanleitung bieten wir
Verarbeitern ein niitzliches Tool zum schnellen Nachschlagen und Vertiefen.

In diesem Nachschlagewerk geben wir lhnen einige Grundlagen fiir die tagli-
che Praxis. Diese Informationen kénnen daher die umfangreicheren Anforde-
rungen und Regelungen der anzuwendenden Normen und Regelwerke weder
wiedergeben noch ersetzen, da beide Regelwerke ,,DIN 18531 (Ausgabe
7/2017) und ,,Fachregel fiir Abdichtungen - Flachdachrichtlinie Ausgabe
Dezember 2016 mit Anderungen November 2017, Mai 2019 und Méarz 2020
in Bezug auf die Ausfiihrung unterschiedliche Ansétze haben. Fiir weitere
Informationen empfehlen wir Ihnen auch das abc der Bitumenbahnen.

Bei Fragen wenden Sie sich an lhren SOPREMA Fachberater oder
kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

KONTAKT: + 49 (0) 2667 87 33 370 | technik@soprema.de | www.soprema.de
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ANFORDERUNG AN DEN UNTERGRUND

Flachen, die fir die Aufnahme von Abdichtungen oder den damit zusammen-
hdngenden Schichten vorgesehen sind, miissen stetig verlaufen sowie sauber
und frei von Fremdkorpern sein. Nach Mdglichkeit wird empfohlen, bereits die
Unterlage/Unterkonstruktion im Gefalle auszuftihren.

Betonuntergriinde

- Ortbetondecken und Estriche miissen ausreichend erhértet und
oberfldchentrocken sein

- Die Oberfl&che soll frei von Kiesnestern, klaffenden Rissen und Graten
sowie abgerieben sein

- Fugen zwischen Betonfertigteilen mlissen geschlossen oder formstabil
abgedeckt sein

— Die Oberflache muss frei von haftvermindernden oder haftverhindernden Stoffen sein

Abdichtungssysteme
ohne Verbund | mitverbund |
Haftfestigkeit | keine losen Mittelwert mindestens 1,5 N/mm?
Bestandteile Einzelwert mindestens 1,0 N/mm?
Rauigkeit frei von >1,5mm
Kiesnestern, — Ausgleich mit Kratzspachtelung
klaffenden Rissen, (Reaktionsharz)
Graten und — Ausgleich mit Polymerbitumenklebemasse
abgerieben sein (bei Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen)
Sauberkeit besenrein mechanisch abtragend vorbereitet und frei
von haftmindernden Bestandteilen
Trockenheit | oberflachentrocken | — oberfldchentrocken bei HeiBbitumen
— Restfeuchtemessung bei Reaktionsharz

Erhdhte Anforderungen an den Untergrund:

Bei einer geplanten Wasserunterlaufsicherheit ist der Untergrund in jedem Fall me-
chanisch abtragend vorzubereiten, z. B. durch Kugelstrahlen oder Feinfrasen.

Im Anschluss kann ein Unebenheitenausgleich durch eine Grundierung oder
Versiegelung (Reaktionsharz) erfolgen. Alternativ kann dieses mit HeiBbitumen in
Verbindung mit einer Haftbrlicke (Bitumenvoranstrich) erfolgen.
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VORANSTRICHE / HAFTBRUCKE

Die Haftbriicke (Bitumenvoranstrich) ist eine Schicht zur Verbesserung

der Klebehaftung.

Als Haftbriicken sind geeignet:

- Voranstriche aus Bitumenldsung oder Bitumenemulsion
— Grundierungen abgestimmt auf die nachfolgenden Schichten

- Versiegelungen

Die Grundierung/Versiegelung (Reaktionsharz) ist eine Schicht zur Verbesserung

der Klebehaftung.

PEB
Bitumenvoran-
strich flr den
AuBenbereich.

ALSAN

Reku P30
Zweikomponen-
tiges Epoxidharz
zur Grundierung,
Versiegelung und
Kratzspachtelung
von Betonfldchen)
einfigen.

Aquadere Stick

Bitumenemulsion
fir den Innen-
bereich.

ALSAN

Reku P70
Zweikomponenti-
ges PMMA-Harz
zur Grundierung,
Versiegelung und
Kratzspachtelung
von Betonflachen.
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DAMPFSPERRBAHN

Die Dampfsperre ist wesentlicher Bestandteil des Feuchte- und Wéarmeschutzes
flr das Bauwerk. Dampfsperren konnen lose verlegt, punktweise, streifenweise
oder vollflachig auf der Unterlage verklebt werden. Dampfsperren sind an

An- und Abschliissen sowie an Durchdringungen bis Oberkante Ddmmschicht/
Dammstoffkeil hochzufiihren und anzuschlieBen.

Dampfsperrbahn als Behelfsabdichtung

Wenn Dampfsperren die Funktion einer Behelfsabdichtung tibernehmen sollen,
miissen die Nahte (auch bei kaltselbstklebenden Bahnen) homogen geftigt
werden. Die verwendeten Produkte mussen fir diesen Anwendungszweck
geeignet sein. Dampfsperren ohne die Mdglichkeit einer homogenen Nahtfiigung
sind flr eine Behelfsabdichtung ungeeignet.
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WARMEDAMMUNG

Warmedédmmstoffe, auf die Abdichtungen unmittelbar aufgebracht werden sollen,
mussen fir die jeweilige Nutzung geeignet sein. Sie dirfen keine schédlichen
Einfliisse auf die Abdichtung ausiiben und missen sich als Unterlage fir die
Abdichtung und deren Herstellung eignen.

Die groBte Seitenlédnge von Hartschaum-Dammplatten soll nicht groBer als
1,25 m sein. Polyurethan-Hartschaumplatten mit gréBeren Abmessungen sind
maglich, wenn die Platten an den Ecken mechanisch befestigt werden und der
Abstand der Befestiger entlang der Plattenkante maximal 1,25 m betrégt.

Bei Dammschichtdicken von mehr als 160 mm und Verwendung von stumpf
gestoBenen Ddmmplatten sollte die DAmmung mehrlagig ausgefiihrt werden.

EPS-Hartschaum-D&mmplatten sollten auf der Unterlage verklebt werden.

Polyurethan-Hartschaumplatten sollen auf dem Untergrund verklebt oder
mechanisch befestigt werden.

Verklebung - so geht’s richtig:

/ Richtig: Streifen
Kleber streifenformig, Abstand
und Anzahl der Klebestreifen ‘/
analog Windsogberechnung

X Falsch: Schlange
Kleber schlangenformig

X Falsch: Punkte
Kleber punktférmig
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Je nach Untergrund sind entsprechend zugelassene Befestigungsmittel
zu wéhlen.

/" 6 Befestiger bei XL-Platte,
die in den jeweiligen Plattenecken

sowie den Langsseiten gesetzt /
werden

/ 2 Befestiger bei Kleinformat
pro Platte EFYOS blue XL (1200 x 2400 / 1185 x 1385)

" Verlegung im Verband

X Befestiger in Tiefsicke,

falsche Anordnung

X Befestigeranordnung EFYOS blue (600 x 1200 / 585 x 1185)
z. B. in kurzer Kante oder
in Ddmmplattenfugen

X Kreuzfugen statt Verlegung x
im Verband

X Befestiger schrég zur Platte
gesetzt

11
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ABDICHTUNG MIT BITUMENBAHNEN

Fir Abdichtungen kénnen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen verwendet werden.
Abdichtungen aus Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen werden i. d. R. mehrlagig
ausgefihrt.

1. Lage Dachabdichtung

Fir die erste Lage einer mehrlagigen Abdichtung, kénnen folgende Bitumen- oder
Polymerbitumenbahnen verwendet werden:

— Bitumen- oder Polymerbitumendachdichtungsbahnen / Anwendungstyp DU

- kaltselbstklebende Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen / Anwendungstyp DU

Oberlage
Fiir die Oberlage einer mehrlagigen Abdichtung kdnnen verwendet werden:
- Polymerbitumendachdichtungsbahnen / Anwendungstyp DO

Bei mehrlagigen Abdichtungen sind die einzelnen Lagen parallel zueinander

mit Versatz zu verlegen. Die Lagen missen miteinander vollfidchig verklebt oder
verschweiBt werden. Bei ein- und mehrlagigen Abdichtungen sind die Bahnen-
quernahte zu versetzen.

Langsnahtversatz
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DETAILAUSBILDUNGEN

— INNENECKE
— AUSSENECKE
— DACHABLAUF

Die Grundvoraussetzung fir eine funktionsféhige,
fachgerechte Ausfiihrung einer Innen- oder AuBenecke
sind eine ausreichende Uberdeckung sowie die
Vermeidung von Einschnitten im Eckbereich.

Nach dieser Verarbeitungsanleitung, mit den dazu-
gehdrigen Zuschnitten, konnen alle vergleichbaren
Anschlussdetails ausgefiihrt werden.
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DETAILAUSBILDUNG INNENECKE

1. SOPREMA Bitumen-Dampfsperrbahn
in der Flache verlegen und aufschweiBen.
Anschlussbahn aus Bitumendampfsperr-
bahn zuschneiden und aufschweiBen.

2. Im Bereich der Innenecke die Bitumen-
dampfsperrbahn zu einer Quetschfalte
ausbilden. Diese mittels Brenner dicht
verschweiBen.

3. Die verschweiBte Quetschfalte nach
unten umlegen und anschweiBen

15
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4. Im Attikabereich wird die Dampfsperre
> 2 c¢m (iber Oberkante Ddmmstoffkeil
hochgefiihrt, um so eine zusatzliche

Luft- bzw. Winddichtigkeit zu erreichen.
AnschlieBend wird die Warmedammung
und die 1. Lage der Abdichtung verlegt und
an der Dampfsperre angeschlossen. Der
Dammstoffkeil wird auf der 1. Lage verlegt.

5. Das Formteil, fiir die Ausbildung der
Zunge im Eckbereich, unter Beachtung der
Mindestiberdeckung fiir den Attikaan-
schluss zuschneiden. Das Eckformteil
vorfalten, an der Senkrechten und auf der
1. Abdichtungslage aufschweiBen. Die
beiden Faltungen oberhalb des Keils werden
nach oben umgelegt, erhitzt und mit einer
heiBen Kelle glatt gestrichen. Ein separates
Formteil fir den oberen Attikaabschluss
zuschneiden, ca. 8 cm von der Zunge nach
unten umlegen und von innen nach auBen
aufschweiBen.

6. Die Attika-Anschlusshahnen zuschneiden
und im unteren Eckbereich mit einem

45° Schnitt versehen und mit mind. 8 cm
Uberdeckung auf das Eckformteil (Zunge) /
Flachenbahn aufschweiBen. Im Bereich der
Attikakrone erhalten die Anschlussbahnen
ebenfalls einen 45° Schnitt.
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7. Die Oberlagshahn bis an die Vorderkante
des Keils vollflachig aufschweiBen. Das
Formteil, fiir die Ausbildung der Zunge im
Eckbereich, unter Berlicksichtigung der
Mindestiiberdeckung aus dem Material

der Oberlagshahn, oder alternativ erste
Abdichtungslage, zuschneiden und
vollfldchig aufschweiBen. Die beiden
Faltungen oberhalb des Keils werden nach
oben umgelegt, erhitzt und mit einer heiBen
Kelle glatt gestrichen. Es ist empfehlenswert
den leichten Oberfldchenschutz vorab zu
versenken. Ein separates Formteil fiir den
oberen Attikaabschluss zuschneiden, ca.

8 cm von der Zunge nach unten umlegen
und von innen nach auBen aufschweiBen.

8. Die Oberlagsbahnen fiir den Attika-
anschluss zuschneiden, im unteren
Eckbereich mit einem 45° Schnitt versehen
und mit mind. 8 cm Uberdeckung auf

das Eckformteil (Zunge) / Flachenbahn
vollflachig aufschweiBen. Im Bereich

der Attikakrone erhalten die Formstiicke
ebenfalls einen 45° Schnitt.
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Innenecke Dampfsperre

Alternativ: Im Bereich des Anschlusses der Innenecke, die
Dampfsperrbahn quadratisch ausschneiden und ein separates
Formstiick (siehe Zeichnung) anpassen und verschweiBen.



Innenecke Abdichtungslage

Alternativ: Ein separates Formteil fiir den oberen Attikaabschluss
zuschneiden, ca. 8 cm von der Zunge nach unten umlegen und
von innen nach auBen aufschweiBen.

Innenecke Oberlage

| SOPREMA
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DETAILAUSBILDUNG AUSSENECKE

1. Das Eckformteil der Dampfsperre

wird, unter Beriicksichtigung der
Uberdeckungsbreite von mind. 8 cm zu
jeder Seite, angefertigt und vollflachig auf
den bereits vorgestrichenen Untergrund
aufgeschweiBt. Die Abmessung des
Formteils kann entsprechend der
Anschlusshohe (KeilgroBe) variieren.

2. Die Dampfsperre wird in der Flache
verlegt. An aufgehenden Bauteilen wird
die Dampfsperre > 2 cm (ber Oberkante
Dammstoffkeil hochgefiihrt, um so eine
zusdtzliche Luft- bzw. Winddichtigkeit zu
erreichen. Im Bereich der Ecke werden die
Anschlussbahnen auf StoB geschweiBt und
im unteren Bereich mit einem 45° Schnitt
versehen.

3. AnschlieBend werden die Warme-
dammung und die 1. Lage der Abdichtung
verlegt und an der Dampfsperre
angeschlossen. Der Ddmmstoffkeil

wird auf der 1. Lage verlegt.



4. Das untere Eckformteil Uber Oberkante
Keil und auf der ersten Abdichtungslage
aufschweiBen.

5. Das obere Formteil auf der senkrechten
Flache bis zur AttikaauBenkante und auf
das untere Formstiick, unter Berticksich-
tigung der Mindestiiberdeckung,
aufschweiBen. Die beiden Faltungen im
oberen Attikabereich werden nach unten
umgelegt, erhitzt und mit einer heiBen Kelle
glattgestrichen.

6. Die Attika-Anschlusshahnen zuschneiden
und im unteren Eckbereich mit einem

45° Schnitt versehen. Im Bereich der
Attikakrone erhalten die Formstiicke
ebenfalls einen 45° Schnitt. Im Anschluss
werden die Formteile mit jeweils mind.

8 cm Uberdeckung auf das Eckformteil
(Zunge) / Flachenbahn aufgeschweiBt.

| SOPREMA
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7. Die Oberlagshahn bis an die Vorder-
kante des Keils vollfldchig aufschweiBen.
Die Formteile, fur die Ausbildung der
Zunge im Eckbereich, unter Beachtung
der Mindestlberdeckung flr den
Attikaanschluss aus dem Material der
Oberlagsbahn, oder alternativ der ersten
Abdichtungslage, zuschneiden. Das untere
Formteil vollflachig aufschweiBen.

8. Das obere Formteil iberdeckt das
untere Formteil, unter Beriicksichtigung
der MindestUberdeckung, und wird an
der Senkrechten und auf der Attikakrone
vollflachig verschweiBt. Die beiden
Faltungen, des oberen Formteils, werden
nach unten umgelegt, erhitzt und mit
einer heiBen Kelle glattgestrichen.

Es ist empfehlenswert, den leichten
Oberflachenschutz vorab zu versenken.

9. Die Attika-Anschlusshahnen
zuschneiden, im unteren Eckbereich
abrunden bzw. mit einem 45° Schnitt
versehen. Im Bereich der Attikakrone
erhalten die Formstiicke einen 45° Schnitt.
Als néchster Schritt werden die Anschluss-
bahnen der Oberlage mit mind. 8 cm
Uberdeckung auf das Eckformteil (Zunge) /
Flachenbahn aufgeschweiBt.
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AuBenecke Dampfsperre

24
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AuBenecke Abdichtungslage

AuBenecke Oberlage
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DETAILAUSBILDUNG DACHABLAUF

1. Flache vorstreichen, Dachablauf
einbauen, befestigen und Bitumenflansch
aufschweiBen

2. Dampfsperrbahn verlegen und auf
den Bitumenflansch aufschweiBen.
Im Dachablaufbereich kreisférmig
ausschneiden.

3. Warmeddmmung verlegen.
Warmeddmmung in einer Flache von
ca. 1 mx 1 m oberseitig ca. 20 mm
herunterraspeln, um vertieften Einbau
des Aufstockelementes zu ermaglichen.
Wérmeddmmung zur Aufnahme des
Aufstockelementes profilieren.
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4, Erste Lage komplett verlegen, (iber
der Dachablauféffnung ca. 1/3 kleiner
als der Durchmesser des Dachablaufes
herausschneiden und segmentférmig
einschneiden.

5. Aufstockelement einschlieBlich
Ruckstausicherung montieren, mechanische
Befestigung in den Eckpunkten unterhalb
des Bitumenflansches, Bitumenflansch auf
1. Lage vollstandig aufschweiBen.

6. Oberlagsbahn aufschweiBen und

Uber der Dachablaufoffnung kreisférmig
ausschneiden. Optional kann die Verlegung
der Oberlage im Bereich des Dachablaufes
zweiteilig erfolgen.
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DACHDETAILS — WISSENSWERTES ZUM NACHSCHLAGEN

Fiir die Verarbeitung von Bitumenbahnen und je nach ausgewéhltem
Verarbeitungsverfahren werden einige Werkzeuge benétigt.
Hier eine kleine Auflistung der handwerksiiblichen Werkzeuge:

— Brenner

— Kleiner Brenner fiir Anschliisse
- Bitumenmesser

- Meterstab

- evil. Andrtickrolle

- evil. HeiBluft-Handgeréat

— Wickelkern

1. Allgemein

— Dachdetails sollten so ausgebildet und gestaltet sein, dass diese zur Uberpriifung
und Wartung stets zugdnglich sind.

— Bei mehrlagigen und einlagigen Abdichtungen sind An- und Abschllisse
mindestens zweilagig auszuflihren und missen bis zu ihrem oberen Ende
wasserdicht sein.

— Die Lagen einer mehrlagigen Abdichtung miissen miteinander vollflachig verklebt
werden und die einzelnen Lagen sind parallel zueinander mit Versatz zu verlegen.

Bei der Planung sind auch die auf der Abdichtung einwirkenden Beanspruchungen
zu beriicksichtigen. Dieses kdnnen sein:

— Feuchte

— mechanische Beanspruchungen

— thermische Beanspruchungen
biologische Beanspruchungen (z. B. durch Wurzelwachstum)
chemische Beanspruchungen (z. B. Emissionen aus Industrieanlagen)
sonstige Beanspruchungen
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— An-, Abschllisse und Durchdringungen missen luftdicht ausgefiihrt werden.
Werden diese Bereiche nicht sorgféltig und luftdicht ausgeftihrt, so kann dies zu
Feuchteschaden (z. B. Schimmel) filhren.

— Die Uberlappung der Bahnen kann z.B. bei An- und Abschliissen sowie Einbau-
teilen auch gegen den Wasserlauf ausgefiihrt werden.

— Wir empfehlen bei der ersten Lage und bei der Oberlage im Eckbereich der
Quernaht an der unterdeckenden Bahn ein Schrégschnitt anzuordnen.

— Um eine fachgerechte Detailausbildung ausfiihren zu kénnen, ist zwischen zwei
aufgehenden Bauteilen ausreichend Platz einzuplanen. Eine auf der Abdichtung
aufgestellte Anlage ist ebenfalls mit ausreichendem Abstand zu planen. Nur so
kann eine fachgerechte Ausflihrung durch den Ausfihrenden gewéhrleistet werden.

— Die Dachabdichtung, mit den dazugehdrigen Details, sollte in regelméBigen
Abstanden uberpriift und gewartet werden.

2. SicherungsmaBnahmen

Um im Randbereich der Abdichtungsebene Spannungen, Falten- und Risshildung,
sowie auch eine Spaltbildung in der Warmeddmmschicht zu vermeiden, sind Siche-
rungsmaBnahmen vorzunehmen. Die Notwendigkeit der SicherungsmaBnahme unter-
scheidet sich in den entsprechenden Normen und Regelwerken. Die SicherungsmaB-
nahme kann durch eine Linienbefestigung oder lineare Befestigung erfolgen.

MaBnahmen zur Aufnahme horizontaler Kréfte sind erforderlich bei:

— einlagigen oder einlagig lose verlegten Abdichtungen

— nagelbaren Unterlagen (z. B. Dachschalung)

— Unterkonstruktionen aus Stahltrapezprofilen

— Dachaufbauten mit leichtem Oberfldchenschutz und Warmeddmmstoffen
aus EPS < 150 kPA

— einem Dachaufbau mit Warmeddmmestoffen, der mit einem Klebestoff mit
Nachklebeeffekt (Kaltbitumen) verklebt wird
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Die Abdichtung ist mechanisch zu befestigen an:
— Dachréndern
— Anschliissen an aufgehenden Bauteilen
— Neigungswechseln von mehr als 7 % (ca. 4°) bei loser Verlegung
— Bewegungsfugen
— Lichtbéndern
— Lichtkuppeln
— Kehlen bei loser Verlegung
— efc.

Diese Befestigungen sind nur dann voll wirksam, wenn sie in oder unmittelbar tber
der Abdichtungsebene, am Ubergang zu senkrechten oder geneigten Flachen, ange-
ordnet und ausgeftihrt werden.
3. Anschliisse an aufgehende Bauteile
a) Anschlusshéhen
Die Hohe der Abdichtung soll im Hinblick auf Spritzwasser- und Uberflutungsschutz
— bei Dachneigungen bis 5° mindestens 0,15 m
und
— bei Dachneigungen Uber 5° mindestens 0,10 m

liber dem Oberfldchenbelag z. B. Kiesschittung, Vegetationsschicht betragen.

— Die DIN fordert bei genutzten Dachflachen eine Anschlusshéhe von
mind. 15 cm.
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b) Anschliisse mit Abdichtungen

— Anschlusshahnen miissen dauerhaft gegen Abrutschen gesichert werden.
Dazu soll die Sicherung im oberen Randbereich durch eine mechanische
Befestigung erfolgen.

— Das obere Ende von Anschliissen muss regensicher verwahrt werden.

— Bei nicht regensicheren vorgesetzten AuBenwandbekleidungen muss der
Anschluss hinter dieser an der Wand hoch gefiihrt werden.

— Bei Vorsatzmauerwerk, Warmedammverbundsystemen oder Putzschichten
muss die Hinterldufigkeit der Abdichtung vermieden werden.

— Hierfiir sind z. B. Z-férmige Feuchtigkeitssperren, eingelassene Uberhangstreifen
oder Z-Profile geeignet. Warmebriicken sind zu minimieren.

— Dachabdichtungen sind im Anschlussbereich bei Anschlusshéhen von mehr als
0,50 m an der senkrechten Flache aufzukleben und mechanisch
(Linienbefestigung oder lineare Befestigung) zu befestigen.

— Aus der Abdichtungsebene sollen die Abdichtungsbahnen nicht direkt in die
Anschlussebene hochgefiihrt werden und sollten daher abgesetzt werden.

— Im Bereich des Ubergangs von der Flachenabdichtung zum aufgehenden Bauteil
(z.B. Wandanschluss), ist ein Keil empfehlenswert. Beispielhaft seien hier der
Terrassenbelag auf Stelzlagern oder die Entwésserungsrinne von einer
Dachterrassentir mit niedriger Schwelle genannt. Der Einbau eines Keils im
Anschlussbereich kann in den beschriebenen Féllen zu Problemen fiihren.

— Bei Dichtstofffasen gesicherten wasserbeanspruchten Anschllissen mit
Klemmprofilen, die gleichzeitig die Regensicherheit gewéhrleisten, ist auf eine gute
Anpressung der Abdichtung durch die Klemmschienen auf den Untergrund zu
achten. Ebenso erhéhen zusétzliche Uberhangstreifen die Regensicherheit.
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— Der Anschlussbereich, bei genutzten Dachfldchen, ist gegen mechanische
Beschédigung zu schiitzen (z.B. Schutz- oder Abdeckbleche).

¢) Anschliisse mit eingeklebten Blechen

— Bei Abdichtungen aus Bitumenbahnen muss die verklebte Fldche auf Blech-
anschlissen mindestens 0,16 m betragen.

— Die Abdichtung ist bis 10 mm vor der Aufkantung zu flhren.

— Der Klebeflansch ist mechanisch zu befestigen.

4. Anschliisse an Tiiren

— Die Anschlusshéhe soll 0,15 m (iber Oberkante Belag, Kiesschiittung oder
Begriinung betragen.

— Eine Verringerung der Anschlusshohe ist méglich, wenn bedingt durch die ortlichen
Verhéltnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Tlrbereich sicher-
gestellt ist und die Spritzwasserbelastung minimiert wird. Dies ist dann der Fall,
wenn im unmittelbaren Tlrbereich z. B. ein wannenformiger Entwésserungsrost mit
unmittelbarem Anschluss an die Entwésserung eingebaut wird. In solchen Féllen
soll die Anschlusshdhe jedoch mindestens 0,05 m betragen (oberes Ende der
Abdichtung oder von Anschlusshlechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil).

— Wenn die Spritzwasserbelastung nicht durch eine Uberdachung minimiert wird,
sollten Gitterroste mit einer Breite von mindestens 150 mm verwendet werden.

— Barrierefreie Ubergénge erfordern abdichtungstechnische Sonderlésungen, die
zwischen Planer, Turhersteller und Ausflihrendem abzustimmen sind. Die Abdich-
tung allein kann die Dichtigkeit am Tiranschluss nicht sicherstellen. Deshalb sind
zusétzliche MaBnahmen erforderlich, gegebenenfalls auch in Kombination, z. B.
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— rinnenférmiger Entwdsserungsrost oder eine vergleichbare Konstruktion, ggf.
beheizbar, mit unmittelbarem Anschluss an die Entwadsserung,
— Gefalle der Wasser fiihrenden Ebenen vom Ubergang zur Fliche,
— Schlagregen- und Spritzwasserschutz durch Uberdachung,
— Tirrahmen mit Flanschkonstruktion,
— Tiren mit spezieller Abdichtungsfunktion,

— zusétzliche Abdichtung im Innenraum mit gesonderter Entwésserung.

5. Anschliisse an Durchdringungen

— Die Anschliisse sollen mindestens 0,15 m (iber Oberkante Belag hochgeftihrt
werden und am oberen Ende gegen hinterlaufendes Wasser gesichert werden.

— Klebeflansche missen in der Dichtungsebene angeordnet sein und nach jeder
Seite mindestens 0,12 m breite Klebefldchen aufweisen.

— Der Abstand von Durchdringungen untereinander und zu anderen Bauteilen, z. B.
Wandanschliissen, Bewegungsfugen oder Dachréndern, soll mindestens 0,30 m
betragen, damit die jeweiligen Anschliisse fachgerecht und dauerhaft hergestellt
werden konnen. MaBgebend ist dabei die &uBere Begrenzung des Flansches.

— Laut DIN kann der Abstand von 30 cm auf 10 cm reduziert werden, wenn die
Abdichtung einer Durchdringung mit Flissigkunststoff ausgeftinrt wird.
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6. Aufsetzkrénze und Zargen fiir Lichtkuppelelemente, Lichtbdnder und
Rauchgas- und Warmeabzugsanlagen

— Die Anschlusshéhe soll mindestens 0,15m tber Oberkante Belag liegen.

— Die Befestigung der Aufsetzkrénze erfolgt nach Herstellerangabe auf dem
Untergrund.

— Bei groBeren Aufsetzkrénzen besteht zunehmend die Gefahr von Schéden als Folge
der temperaturbedingten Bewegungen gréBer als bei Aufsatzkranzen mit kleineren
Abmessungen, deshalb soll das NennmaB des Aufsetzkranzes 2,50 m nicht
tberschreiten.

— Anschliisse von Abdichtungen an Aufsetzkrénze kdnnen sowohl durch Eindichten
des horizontalen Flansches als auch durch vollstdndiges Einfassen bis zum oberen
Rand hergestellt werden.

— Wird ein Anschluss mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen durch Eindichten auf
dem Klebeflansch hergestellt, so muss die Einklebeflache mindestens 0,12 m breit
sein. In diesem Fall sollte der Aufsetzkranz mindestens 0,05 m aus der Abdich-
tungsebene angehoben und der Ubergang keilformig ausgebildet werden.

— Die Einklebeflache muss mit einer Haftbrlicke versehen werden.

— Die Abdichtung muss vollflachig aufgeklebt und auf dem Klebeflansch des
Aufsetzkranzes zweilagig mit Riickversatz sein.

7. Dachrandabschliisse

Die Hohe der Abdichtung an Dachrandabschliissen betrégt

— bei Dachneigungen bis 5° (ca. 9 %) mindestens 0,10 m,
— bei Dachneigungen Uber 5° (ca. 9 %) mindestens 0,05 m
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(iber Oberkante Belag betragen, auBer der Dachrand wird wie ein Anschluss an ein
aufgehendes Bauteil ausgebildet.

— Der Anschluss der Abdichtung im Dachrandbereich muss winddicht ausgefthrt
werden.

— Die Abdichtungsbahnen des Anschlusses sollen bei Dachrandaufkantungen bis zur
AuBenkante geflihrt, verklebt oder mechanisch befestigt werden.

— Dachrandabdeckungen oder Dachrandabschlussprofile kénnen als oberer
Abschluss angebracht und montiert werden. Dabei sollen die Abdeckungen ein
Gefdlle zur Dachseite aufweisen.

— Die DIN fordert bei genutzten Dachfléchen eine Dachrandabschlusshohe von
mind. 10 cm.

8. Bewegungsfugen

— An Bewegungsfugen durfen sich Bewegungen aus Gebdudeteilen nicht so
auswirken, dass die Funktionsféhigkeit einzelner Schichten beeintrachtigt wird.
Dazu muss die Ausflinrung der Bewegungsfugen auf die jeweilige Art der
Abdichtung sowie auf die Art, Richtung, GroBe und Haufigkeit der zu erwartenden
Bewegungen abgestimmt sein.

— Die Fugen sollten nicht durch Bauwerksecken fiihren und nicht in einer Kehle oder
Kante verlaufen.

— Ihr Abstand zu parallel verlaufenden Kehlen oder Kanten muss im Regelfall
mindestens 0,50 m betragen.

— Ist dieses MaB nicht einzuhalten, muss die Fuge mit einer Hilfskonstruktion
verlagert oder eine Sonderkonstruktion eingesetzt werden.
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9. Entwésserung / Dachabldufe
— Dachabldufe missen der Entwdsserungsnorm DIN EN 1986-100 entsprechen.

— Warmegedédmmte Dachabldufe sind zu verwenden, wenn unmittelbar die
Dachabldufe (iber beheizte Rdume montiert werden.

— Der Grundkrper eines Dachablaufes ist in der Unterkonstruktion zu befestigen.

— Bei einlagigen Abdichtungen sollten die Aufstockelemente in der Unterkonstruktion
befestigt werden.

— Um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewahrleisten, sollten die Flansche in
der Abdichtungsebene in der Unterlage eingelassen werden. Dazu wird empfohlen,
die Warmeddmmung im Ablaufbereich ca. 1 m x 1 m oberseitig ca. 20 mm diinner
auszufthren.

— Der Anschluss eines Dachablaufs kann mit Los- und Festflanschkonstruktionen,
Klebeflanschen oder Stutzen mit herstellerseitig integrierten Anschlussbahnen
ausgefiihrt werden. Dazu muss das Material der Anschlussbahnen auf das Material
der Abdichtung abgestimmt sein.

— Abldufe sollen durch Kies-/Laubfangkdrbe vor Verstopfung geschiitzt werden.

10. Traufausbildung bei Dachrinnen

— Erfolgt die Entwdsserung von Dachfl&chen (iber vorgehdngte Rinnen, so ist als
Ubergang ein Traufblech anzuordnen. Dieses kann eingeklebt oder als Stiitzblech
Uberklebt werden.

— Zur Befestigung der Traufstreifen konnen Randbohlen oder warmegeddammte
Profile verwendet werden. Diese sollen 10 mm niedriger als die vorhandene
Dammschicht sein und an der Dachseite mindestens 20 mm (ber den Rand des
Traufstreifens vorstehen.
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— Die Befestigung von Traufblechen auf der Unterkonstruktion sollte versetzt in
hochstens 100 mm Abstand erfolgen.

— Rinnenhalter sollen eingelassen oder die Zwischenrdume aufgeftittert werden.

— MaBnahmen zum Korrosionsschutz von Entwésserungen sind erforderlich.

11. BrandschutzmaBnahmen fiir An- und Anschliisse bei groBflachigen
Déchern nach
DIN 18234

— Bei groBflachigen Déachern nach DIN 18234-1 miissen Durchdringungen,
Anschliisse und Abschllisse das Schutzziel einer Begrenzung der Brandweiter-
leitung in den Dachaufbau und/oder auf die Oberfldche des Daches bei
unterseitiger Brandbeanspruchung erfllen.

— Die Eignung der Durchdringungen, Anschlisse und Abschlisse einschlieBlich
des Dachaufbaus und der tragenden Dachschale kann durch Brandpriifung
nachgewiesen werden.

— Die in DIN 18234-4 aufgeflihrten Konstruktionen gelten ohne weiteren Nachweis
als geeignet.
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REGELN FUR ABDICHTUNGEN — FLACHDACHRICHTLINIE

GemaB den vom ZVDH herausgegebenen ,,Regeln fiir Abdichtungen
- Flachdachrichtlinie — Stand Dezember 2016, letzte Anderung Mirz
2020¢ soll bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen am Ubergang vom
abzudichtenden Bauteil zum aufgehenden Bauteil ein Keil eingebaut
werden.

Auszug FDR 2016 4.3.2
Anschliisse mit Abdichtungen Abs. (9)

(9) Bei Abdichtungen aus Bitumenbahnen soll der Anschlussbereich mit
einer Haftbriicke versehen werden. Anschliisse aus Bitumenbahnen sind
mindestens zweilagig auszufiihren. Am Ubergang vom abzudichtenden
Bauteil zum aufgehenden Bauteil soll ein Kelil, z. B. aus Ddmmstoff, oder
eine Hohlkehle angeordnet werden. Die Lagen der Flachenabdichtung
sollen im Bereich des Keils bzw. des Ubergangs abgesetzt werden.

Die Anschlussbahnen werden in die Lagen der Fldchenabdichtung
eingebunden und an den senkrechten oder schriagen Anschlussflachen
bis zur erforderlichen Hohe hochgefiihrt. Die Verlegung der Anschluss-
bahnen soll senkrecht zum Anschluss erfolgen; dabei sollten die
Anschlussbahnen Rollenbreite nicht tiberschreiten.

Das modale Hilfsverb ,soll* definiert in diesem Zusammenhang eine bedingte
Anforderung, von der in begriindeten Féllen abgewichen werden kann. Die Griinde
daf(ir sind grundsétzlich vom Planer darzulegen und mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Beispielhaft seien hier der Terrassenbelag auf Stelzlagern oder die Entwésserungs-
rinne von einer Dachterrassentr mit niedriger Schwelle genannt. Der Einbau

eines Keils im Anschlussbereich kann in den beschriebenen Féllen durchaus zu
Problemen fiihren.
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Der Einsatz eines Keils obliegt dem Planer bzw. dem Ausfiihrenden unter
Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik unter Berlicksichtigung
der spezifischen baulichen Situation in Abstimmung mit dem Bauherrn.

Anschluss — Ausfiihrung mit Keil

Anschluss — Ausfiihrung ohne Keil
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SUPSENA 1alRG-CYETEM

SOPREMA VAPRO SYSTEM

Universell einsetzbares Premium-Bitumenabdichtungssystem

Meistern Sie mit nur einem System jede Abdichtungsaufgabe. Ob auf Beton,
Holz oder Trapezblech, ob verklebt, lose verlegt oder mechanisch befestigt —
das leistungsstarke SOPREMA Vapro System wird allen Anforderungen gerecht.
Dampfsperre, Zwischenlage und Oberlagshahn — die universell einsetzbaren,
hochleistungsfahigen Systembahnen tiberzeugen durch ihre technischen Werte,
ihre leichte Verarbeitung und ihre Multifunktionalitat.



VAPRO ALPINO /
CARBON / NATURE

VAPRO STIXX

| SOPREMA

VAPRO VAP
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ROBUSTE DAMPFSPERRE
SOPREMA VAPRO VAP

+ Auf Beton, Holz, Trapezblech einsetzbar; kann verklebt,
mechanisch befestigt oder lose (mit Auflast) verlegt werden

+ Erhohte Trittsicherheit durch oberseitiges Vlies

+ Praktische Schnittraster und Anlegehilfen fur jede
Verarbeitungsweise
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Dampfsperrbahn

Spezialvlies

Silikonfolie

SBS-Bitumen
Aluminium-Verbundtréger
und Glasgewebe

kaltselbstklebendes
Polymerbitumen

e doppelt silikonisierte
Folie — exklusiv nur
von SOPREMA*

* gebrauchsmustergeschiitzt
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MULTITALENT ZWISCHENLAGE
SOPREMA VAPRO STIXX / STIXX 35

+ Geeignet fiir diverse Untergriinde; kann verklebt, mechanisch befestigt
oder lose (mit Auflast) verlegt werden

+ Sicherheitsrand ermdglicht LangsnahtverschweiBung auf
hitzeempfindlichen Untergriinden

+ Strapazierféhige Silikonfolie, die sich bei verklebter Verlegung einfach
ablosen I&sst bzw. bei mechanischer Befestigung als Trennlage dient
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Folie

Silikon-
folie

SBS-Bitumen

Verbundtrager KTG
(Flachengewicht
> 120 g/m?)

kaltselbst-
klebendes
doppelt silikonisierte Polymerbitumen
Folie — exklusiv nur
von SOPREMA*

* gebrauchsmustergeschiitzt
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PRAKTISCHE VERARBEITUNGSHILFEN
FUR EINE LEICHTE VERLEGUNG

+ Anlegehilfe zur mechanischen Befestigung
+ Anlegehilfe zur Kaltverklebung

+ Schnitthilfe fir saubere und exakte Zuschnitte,
ideal auch im Anschlussbereich

+ Systemeigener Vapro-Rand fir eine bessere Nahtfiigung

+ Vapro-Rand als Flammschutz; schiitzt z. B. vor Versinterung/
Verbrennung des Untergrundes (Ddmmstoff/Holz)

+ Silikonisierter Randstreifen zum problemlosen Abziehen
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OBERLAGEN IN TOPQUALITAT
SOPREMA VAPRO ALPINO / VAPRO CARBON /
VAPRO NATURE

+ AuBergewdhnlich hoch belastbar durch hochreiBfesten und
dehnbaren Kombinationstrager (330 g/m?)

+ Sehr hohe Kalteflexibilitdt und Warmestandfestigkeit

+ Homogenes SBS-Bitumen in Premiumqualitat
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weiBe Beschieferung
mit Anti-NOx-Beschichtung
und Cool-Roof Effekt

bestreuungsfreie L&ngsnaht

Spezialbitumenmischung

hochreiBfester und dehnbarer
Kombinationstrager-Polyester
330 g/m?

leicht abflimmbare Polypro-
pylenfolie
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